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П Р О Г Р А М М А 
ХХI Всероссийского совещания по покрытиям 26–28 апреля 2010г.
26 апреля 2010 г.
10-00. Открытие совещания

Первое заседание. Физико-химические основы температуроустойчивых покрытий функционального назначения
Председатели: акад. Шевченко В.Я, чл-корр. РАН Жабрев В.А.

10-00 – 10-20. ак. В.Я. Шевченко. Работы Института химии силикатов в области температуроустойчивых функциональных покрытий.

10-20 – 10-40. И.Б. Баньковская, М.В. Сазонова. (ИХС РАН). Вклад А.А. Аппена в физическую химию высокотемпературных покрытий.
10-40 – 11-00. В.И. Лысак,  С.В. Кузьмин, А.В., Крохалев, В.О. Харламов (Волгоградский государственный технический университет). Получение износостойких покрытий из смесей порошков карбида хрома с металлами с использованием взрывного нагружения.

11-00 – 11-15. В.И. Марголин (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Фрактальные структуры пленочных покрытий как носителей информации.

11-15 – 11-30.чл.- корр. РАН А.И. Холькин (Институт общей и неорганической химии РАН), Т.Н. Патрушева, Н.Ю. Снежко, А.В. Полюшкевич А.В. (Сибирский Федеральный университет), Экстракционно-пиролитическая технология формирования температуроустойчивых и люминесцентных пленок. 

11-30 – 11-45. Ю.П. Удалов, Б.А. Лавров, Н.В. Гуськова. (СПбГТИ(ТУ), И.В. Позняк, А.Ю. Печенков. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Реакционносвязанное покрытие на конструкционную сталь для защиты от перегретых  ферросплавных и оксидных расплавов.

11-45 – 12-00. В.Я. Шкловер (ООО «Системы для микроскопии и анализа). Высокотемпературные динамические и химические эксперименты в электронном микроскопе.
12-00 – 12-20. Кофе-брейк
12-20 – 12-40. Д.Д. Титов, Ю.Ф. Каргин, Н.А. Попова. (ИМЕТ РАН). Физико-химические свойства керамической системы MoSi2-WSi2-алюмосиликат.
12-40 – 13-00. ак. В.М. Иевлев, А.А. Синельников (Воронежский государственный университет), С.А. Солдатенко, А.М. Возгорьков (Воронежский государственный технический университет). Ориентация и субструктура хемоэпитаксиальных пленок TiO2 и ZrO2.
13-00 – 13-15. Ю.В. Лахоткин, В.Л. Гончаров, В.В. Душик, В.П. Кузьмин В.П. Институт физической химии и электрохимии РАН им. А.Н. Фрумкина). Низкотемпературный газофазный синтез твердых наноструктурных слоев на основе карбидов вольфрама.  
13-15 – 13-30. А.Г. Калмыков, О.В. Яровая, К.И. Киенская, В.В. Назаров. (РХТУ им. Д.И. Менделеева). Мембраны с бактерицидными слоями для биотехнологии.
13-30 – 13-45. И.Д. Кособудский, Л.В. Никитина, А.В. Гороховский. (Саратовский государственный технический университет). Температуроустойчивые функциональные наноматериалы на основе неорганической керамики.

13-45 – 14-00. Дискуссия
12-00 18-00. Стендовая сессия № 1
1. Шалимов Ю.Н., Шведов Е.В., Сапина И.А. (Воронежский государственный технический университет). Влияние поверхностной температуры на условия электрокристаллизации гальванопокрытий.

2. Саликова А.П., Баньковская И.Б. (ИХС РАН). Жаростойкость покрытий на основе композиции ZrB2 – Si3N4.

3. Гуцев Д. М. (Институт механики металлополимерных систем им В.А. Белого). Трение тонких Ni-P покрытий на медной подложке.
4. Герасимов И.Н.,_Акимов В.В. (Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН). Влияние химического состава и структуры минеральных подложек на образование наноразмерных неорганических покрытий.

5. Тихонов П. А., Арсентьев М. Ю., Калинина М. В. (ИХС РАН). Наноразмерные оксидные пленки на основе ZrO2 и CeO2 как резистивные газочувствительные сенсоры.

6. Ерузин А.А., Гавриленко И.Б. (ОАО «РТК», С.Петербург), Сычёв М.М. (С.Петербургский государственный технологический институт (технический университет). Осаждение прозрачных токопроводных плёнок оксида цинка (ZnO), полученных методом реактивного распыления мишени.

7.Васильева И.А., Баньковская И.Б. (ИХС РАН). Реакционносформированные покрытия на основе композиции Si - ZrB2 B.

8. Растегаев П.В., Тихонов П.А., Калинина М.В. (ИХС РАН).Формирование и исследование морфологии тонких слоев редкоземельных оксидов и зарядовых свойств МДП структур на их основе.

9. Левашов Е.А., Еремеева Ж.В., Кудряшов А.Е., Стрелец А.В., Слуковская К.Н. (МИСиС) Структура, состав и свойства электроискровых модифицированных слоев сформированных на порошковых горячештампованных сталях
10. Д.В. Коловертнов (ИХС РАН) Химические реакции при формировании покрытий в системе ZrB2 – кремнийсодержащее соединение

11. Н.В. Ледуховская, Е.А. Фролова, Г.В. Струков, Д.В. Матвеев. С.И. Бредихин. (Институт физики твердого тела РАН). Модификация поверхности нержавеющих сталей – новый метод защиты токовых коллекторов твердооксидных топливных элементов.
12. Барышников В.Г.1, Афанасьев В.П.2, ЕфименкоЛ.П.1, Конанчук Е.А.1 (ИХС РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Синтез порошков титаната висмута, легированного иттрием, для создания функциональных сегнетоэлектрических покрытий

13. Сазонова М.В., Ефименко Л.П. ИХС РАН) Жаростойкие покрытия на углеродные материалы

14. Михайличенко1 Т.В., Калинина1 Л.А., Ушакова1 Ю.Н., Юрлов1 И.С., Клындюк2 А.И. (Вятский гос. университет, Белорусский ГТУ)
Электрохимический метод нанесения тонкослойных серосодержащих покрытий 

15. В.П. Афанасьев, А.А. Петров, И.М. Соколова, Д.А. Чигирев (ЛЭТИ), Р.А. Кастро. (Российский государственный педагогический университет). Низкочастотная диэлектрическая спектроскопия покрытий на основе эпоксидных композитов.
14-00 – 15-00. Обед

Второе заседание. Физико-химические основы температуроустойчивых покрытий функционального назначения
Председатели: И.Б. Баньковская, Н.Г. Тюрнина
15-00 – 15-20. чл.-корр. РАН В.А. Жабрев Кинетические аспекты формирования покрытий: реакционная диффузия в 
многокомпонентных системах
15-20 – 15-40. С.А. Кузнецов (Институт химии КНЦ РАН). Синтез жаростойких покрытий на основе редких металлов в солевых расплавах.

15-40 – 16-00. И.Б. Баньковская, Д.В. Коловертнов. (ИХС РАН). Влияние режима термообработки на состав и структуру композиций и покрытий в системе ZrB2 – SiC.

16-00 – 16-15. О.К. Камынина, А.Е. Сычев, С.Г. Вадченко. (ИСМАН). Формирование покрытий на основе интерметаллидов NiAl  в условиях СВС.

16-15 – 16-30. Т.С. Глазнева, Е.А. Паукштус, Е.М. Садовская, В.В. Каичев, Б.С. Бальжинимаев. (ИК им. Г.К. Борескова РАН). строение и состав поверхностного слоя термостойких цирконийсодержащих стекловолокнистых материалов.

16-30 – 16-45. А.М. Кондюрин. (ИХС РАН). Стеклокристаллические покрытия для защиты нихромовых сплавов от высокотемпературной газовой коррозии.

16-45 – 17-00. Р.С. Бубнова, Д.А. Смирнова, В.Л. Уголков (ИХС РАН), М.Г. Кржижановская, С.К. Филатов (СПбГУ). Синтез и термическое поведение новых боросиликатов (K,Na)BSi3O8 из семейства полевых шпатов.

17-00 – 17-15. Кофе-брейк   

17-15 – 17-30. В.Г. Севастьянов1, Е.П. Симоненко1,2, Н.П. Симоненко1,2, ак. Н.Т. Кузнецов (ИОНХ РАН, МАТХТ) Наноразмерные оксиды циркония-иттрия как тугоплавки компоненты защитных покрытий. 
17-30 – 17-45. Е.Н. Волнянко, Т.Г. Чмыхова (ГНУ «Институт механики металлополимерных систем им. В.А.Белого НАН Беларуси). Механизм формирования и структура поверхносных слоев стальных трибосопряжений, модифицированных наноразмерными частицами (-сиалона.

17-45 – 18-00. В.А. Тупик (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»),. Роль фрактальных структур в формировании тонкопленочных покрытий.

18-00. Дискуссия. Обсуждение стендовой сессии.
27 апреля 2010 г.
10-00. 

Третье заседание. Органо-неорганические гибридные структуры и их эволюция в процессе формирования, старения и деградации покрытий 

Председатели: ак. М.Г. Воронков, С.В. Чуппина
10-00 – 10-20. ак. М.Г. Воронков, С.В. Чуппина (ИХС РАН). Водоотталкивающие защитные кремнеорганические покрытия.

10-20 – 10-40. А.Е. Чалых. (ИФХЭ РАН) Сравнительное исследование структурообразования в стеклообазных и полимерных системах.

10-40 – 11-00. чл.-корр. РАН Л.Б. Бойнович, А.М. Емельяненко. (ИФХЭ РАН). Научные основы создания супергидрофобных материалов.
11-00 – 11-20. А.С. Пашинин, А.М. Емельяненко, чл.-корр. РАН Л.Б. Бойнович. (ИФХЭ РАН). Взаимодействие воды с гидрофобными и супергидрофобными материалами.

11-20 – 11-40. Е.Ф. Кудина, Г.Г. Печерский. (ИММС НАН Беларуси). Многофункциональные гибридные органосиликатные составы для защиты бетонных сооружений.

11-40 – 12-00. И.Б. Вендик, О.Г. Вендик, Н.Ю. Медведева, М.А. Одит, М.Ф. Ситникова. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Исследование деградационных явлений в органо-неорганических гибридных структурах в диапазоне сверхвысоких частот.

12-00 – 12-20. Кофе-брейк
12-20 – 12-40. Чуппина С.В. (ИХС РАН). Эволюция структуры высоконагревостойких органосиликатных покрытий в процессе термостарения.

12-40 – 13-00. Н.Н. Рожкова, С.С. Рожков. (Институт геологии Карельского НЦ РАН). Механизм увеличения термостойкости фенолформальдегидного связующего при введении наноуглеродного наполнителя.

13-00 – 13-15. У.Л. Мостовая, О.В. Яровая, К.И. Киенская, Н.Н. Гаврилова, В.В. Назаров. (РХТУ им. Д. И. Менделеева). Синтез смешанных золей La-Co-O для получения нанесенных катализаторов золь-гель методом.

13-15 – 13-30. Ю.Е. Ананьева, ак. П.Д. Саркисов, Л.А. Орлова, Н.В.Попович. (РХТУим.Д.И.Менделеева). Защитные высокотемпературные покрытия для карбида кремния, полученные золь-гель методом.

13-30 – 13-45. Е.Ф. Кривошапкина, П.В.Кривошапкин, Б.Н. Дудкин. (Институт химии Коми НЦ УрО РАН). Способы синтеза пленок на основе наночастиц и нановолокон оксида алюминия по золь-гель методу.

13-45 – 14-00. А.Т. Биккулова. (СПбГУ). К приоритетным направлениям по биосовместимым покрытиям удобрений с микроэлементами.
14-00. Дискуссия
12-00 18-00. Стендовая сессия № 2
1. Патрушева Т.Н., Полюшкевич А.В., Снежко Н.Ю. (Сибирский федеральный университет), Шелованова Г.Н., Енютина Т.А.,чл.-корр. РАН Холькин А.И. (ИОНХ РАН). Формирование тонких защитных покрытий для пористых сред. 

2. Снежко Н.Ю., Патрушева Т.Н. (Сибирский федеральный университет), Енютина Т.А., Холькин А.И. (Институт общей и неорганической химии РАН). Защитные пленки на основе оксидов, полученные экстракционно-пиролитическим методом.
3. В.П. Афанасьев, Р.А. Кастро1, А.А. Петров, И.М. Соколова, Д.А. Чигирев. (СПб ГЭУ«ЛЭТИ»). Низкочастотная диэлектрическая спектроскопия покрытий на основе эпоксидных композитов.
4. Чуппина С.В., Синельников Е.В. (ИХС РАН). Зависимости «состав – свойство» для полимерных смесей – пленкообразователей органосиликатных покрытий.

5. Чуппина С.В., Михайлиди М.М., Зарубицкая Я.А. (ИХС РАН). Применение аэросилов в температуроустойчивых органосиликатных покрытиях.

6. Михайлова М.А., Кузнецова Л.А. (ИХС РАН). Оптические покрытия на основе продуктов гидролиза кремнезёма.

7. Муравьёва Ю.Ю., В.П. Афанасьев. (ИХС РАН). Функциональные наноструктурированные покрытия и композиты в системе ZrO2 – TiO2 – PbO.
8. Герасимова Л.Г., Маслова М.В., чл.-корр. РАН Николаев А.И. (ИХТРЭМС КНЦ РАН) Электрохимический метод нанесения титанооксидного нанопокрытия на частицы слюды 
9 Смирнова И.В., Шилова О.А., Лапшин А.Е., Магдысюк О.В. (ИХС РАН), Плотников В. В.Шаповалов В.И., Шутова Н. С. (ЛЭТИ). Дополнительная термообработка стекла, модифицированного пленкой диоксида титана.
10. Фахрнасова Д.Р., Гаврилова Н.Н., Скудин В.В., Назаров В.В. (РХТУ). Получение каталитически активных мембран на основе МоО3 золь-гель методом.

11. ак. Иевлев В.М.1, Канныкин С.В. 1, Кущев С.Б.2, Синельников А.А. 1, Белоногов Е.К. 2  (1Воронежский ГУ, 2Воронежский ГТУ) Синтез оксидов тугоплавких металлов, активируемый импульсной фотонной обработкой излучением ксеноновых ламп.
12. ак. Иевлев В.М. 1, чл.-корр. РАН Баринов С.М.2, Костюченко А.В.1, Белоногов Е.К.3 (1Воронежский ГУ, 2ИМЕТ РАН, 3Воронежский ГТУ) Синтез, структура и механические свойства пленок гидроксиапатита

13. Гладун В.Д.1, Акатьева Л.В.2, чл.-корр. РАН Холькин А.И.3(1-ЕТИ МГТУ «Станкин», ИОНХ РАН) Силикатные покрытия  на основе синтетического волластонита
14. Аммон1,2 Л.Ю., Тупик2 В.А., Чуппина1 С.В. (ИХС РАН, СПбГЭТУ «ЛЭТИ») Моделирование процессов синтеза тонкопленочных структур

15. А.А. Молодых1, В.В. Каминский1, А.И. Микеничев2, С.В. Чуппина3 (ФТИ РАН, НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, ИХС РАН) Исследование метрологических характеристик полупроводниковых тензорезисторов с применением в качестве связующего органосиликатных материалов

16.А.С. Вохидов, Л.О. Добровольский (ООО «Станкопром). Эпиламирование в общей концепции температуроустойчивых функциональных покрытий
14-00 – 15-00. Обед

Четвертое заседание. Неорганические покрытия
Председатели: Н.О. Гончукова, З.Г. Тюрнина 
15-00 – 15-20. ак. В.М. Иевлев, А.В. Костюченко (Воронежский государственный университет), Н.В. Сидоров, М.Н. Палатников (ИХТРЭМС КНЦ РАН), Е.К. Белоногов (Воронежский государственный технический университет), М.П.Сумец. (Воронежский государственный архитектурно-строительный университет). Синтез и структура пленок LiNbO3. 

15-20 – 15-40. Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, J.F.Pierson, J.PH Bauer, Е.А. Левашов, Д.В. Штатский (ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет МИСиС). Аморфные покрытия Cr-Al-Si-B-(N) со стойкостью к окислению до 1200 0 С.

15-40 – 16-00. Бубнова Р.С.1, Белоусова О.Л.1, Кржижановская М.Г.2, Филатов С.К.2 ИХС РАН, СПбГУ) Образование твердых растворов на основе боросиликата стронция Sr3B2SiO8
16-00 – 16-15. Н.О. Гончукова, С.А. Ратушняк. (ИХС РАН). Возможность получения композиции «стекло-аморфный сплав» с точки зрения прочности.

16-15 – 16-30. С.И. Свиридов, З.Г. Тюрнина, Н.Г. Тюрнина. (ИХС РАН). Диффузионное формирование боридных фаз на поверхности железа.

16-30 – 16-45. И.Б. Баньковская. (ИХС РАН). Покрытия на неметаллические материалы.

-16-30 – 16-45 В.Г.Барышников, Л.П. Ефименко (ИХС РАН), П.В. Афанасьев, А.А. Петров, Д.А. Чигирев. (ЛЭТИ). Синтез наноразмерных сегнетоэлектрических порошков для формирования пленок специального функционального назначения.

17-00 – 17-15. Кофе-брейк   

17-15 – 17-30 В.С. Панов, О.Б. Секридова. (МИСиС). Осаждение нитрида кремния из газовой фазы.

17-30 – 17-45. Б.А. Рычков, Е.Е. Кощут, Р.К. Чужко, А.Д. Климов, Т.К.Титова. (Институт физической химии и электрохимии РАН). Плазмохимический синтез тонкослойных композитных метало-керамических структур на сталях и алюминиевых сплавах.

17-45 – 18-00 С.Л. Семенов. (НЦВО РАН). Герметичные покрытия для волоконных световодов.

18-00. Дискуссия. Обсуждение стендовой сессии.
28 апреля 2010 г.
Пятое заседание. Проблемы метрологии наноструктурированных покрытий и характеризация их свойств
Председатели: Ю.П. Удалов, О.В. Круглова 
10-00 – 10-20. С.В. Зайцев, Е.И. Евтушенко, И.Ю. Морева. (Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова). Наноструктурированые покрытия и модифицирование свойств керамики.

10-20 – 10-40. Г.Н. Лукьянов. (СПбИТМО) Характеризация материалов через оценивание их физических и геометрических свойств
10-40 – 11-00. И.Н. Герасимов, В.В.Акимов. (ИГ СО РАН) Влияние химического состава и структуры минеральных подложек на образование наноразмерных неорганических покрытий

11-00 – 11-15. В.С. Фантиков, В.А. Тупик. (ЛЭТИ). Моделирование процессов эволюции в высокотемпературных покрытиях с фрактальной структурой.

11-15 – 11-30. д.т.н. Е.А. Левашов, М.И. Петридж, М.Я. Тюрина, Д.В. Штатский, Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, А.Н. Шевейко. (МИСиС). Перспективные функциональные наноструктурные пленки и покрытия. Получение и аттестация их механических и трибологических свойств.

11-30 – 11-45. Н.В. Ледуховская, Е.А. Фролова, В.В. Синицын, Е.В.Коровкин, Бредихин С.И. (Институт физики твердого тела РАН). Получение и свойства защитных покрытий на основе Mn-Co шпинели для токовых коллекторов ТОТЭ.

11-45 – 12-00. Палатников М.Н.1, Щербина О.Б.1,Фролов А.А.2 (1ИХТРЭМС КНЦ РАН, ИПМ НАН Украина) Микро- и наноструктуры и свойства керамического пентаоксида ниобия, обработанного концентрированными световыми потоками 
12-00 – 12-20. Кофе-брейк
12-20–12-40.А.Л.Толстихина,Р.В.Гайнутдинов, Н.В.Белугина, К.Л.Сорокина (ИК РАН) Источники ошибок при АСМ измерениях и пути их устранения
12-40 – 13-00. Э.М. Шпилевский, С.А. Филатов, А.И. Комаров, В.И. Комарова В.И. (Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси). Формирование наноструктур при трении в паре модифицированная фуллеренами окидокерамика - сталь 65Г.
13-00 – 13-15. В. П. Афанасьев, А. А. Петров (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») Электронно-зондовые методы исследования границ раздела и покрытий на основе эпоксидных компаундов

13-15 – 13-30. Б.А. Ананченко, Е.В. Кошурникова, Л.А. Калинина, Ю.Н. Ушакова, Л.А. Безденежных. (Вятский государственный университет) Транспортные свойства твердого электролита для получения тонкослойных серосодержащих покрытий 
13-30 –14-00. Дискуссия
14-00 – 15-00. Обед

Круглый стол. Наночастицы, Наноструктуры и нанокомпозиты в химии высокотемпературных покрытий.
Ведущие: ак. Я.Б. Данилевич, проф. В.И. Марголин
15-00 – 15-15. ак. Я.Б. Данилевич, В.Н.Антипов, И.Ю. Кручинина, В.В. Московская (ИХС РАН). Органосиликатные покрытия быстроходного ротора минитурбогенератора.
15-15 - 15-30. Чистякова Т.С., Васильев В.Г., Владимирова Е.В., Журавлев В.Д., Носов А.П. (Институт химии твердого тела УрО РАН). Термогидролитический синтез нанодисперсного оксида алюминия для создания термостойких покрытий.

15-45 – 16-00. С.В. Чуппина, А.В. Клепикова, О.В. Круглова (ИХС РАН). Синтез пигментов в системе Cr(NO3)3–K4P2O7–H2O для дезактивируемых органосиликатных покрытий.

16-00 – 16-15. Тюрнина Н.Г., Тюрнина З.Г. (ИХС РАН). Процессы кристаллизации в покрытии на основе бесщелочных стекол системы SrO-B2O3-SiO2.

16-15 – 16-30. С.А. Кузнецов, А.Р. Дубровский, В.С. Долматов. (Институт химии КНЦ РАН), Е.В. Ребров, Я.С. Схоутен. (Технологический университет Эйндховена, Нидерланды). Температуроустойчивые каталитические покрытия нового поколения для реакции паровой конверсии монооксида углерода.

16-30 – 16-45. А.А. Иванов, А.Атия, И.Г Мироненко. (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Нанокомпозиционные сегнетоэлектрические пленки на сверхвысоких частотах.
17-00. Дискуссия. Подведение итогов, принятие решения.
